
 
 
¿Quien Invento el Concreto Armado? 
Revista El Ingeniero Civil Nº 65 
 
Escrito en la revista por el Ing. Augusto Carlos de Vasconcelos, 
miembro del Comité 120 del American Concrete Institute .Realiza 
una breve reseña histórica. 
 
 

 

 
Curado del Concreto 
Revista El Ingeniero Civil Nº 54 
 
Detalla en que consiste, sus características, las razones por las 
cuales se debe realizar y los métodos para hacerlo. 
 
 
 
 

 

 
Concreto Puzolánico  
Revista El Ingeniero Civil Nº 50 
 
Definición  
Propiedades 
Durabilidad 
Protección de la corrosión de armaduras en el concreto armado 
 
 

 

 
El Concreto Líquido en la Albañilería Armada  
Revista El Ingeniero Civil Nº 49 
 
Aplicación 
Materiales componentes 
Proporciones 
Medida, mezclado, transporte, colocación y compactación 
Ensayos y resistencia 
 

 

 
Mantenimiento de Pavimentos Urbanos de Concreto 
Revista El Constructor Nº 48 
 
Elementos a  tener en cuenta 
Causas del deterioro de los pavimentos 
Responsabilidad de la evaluación 
Evaluación 
Procedimientos de la información 
Mantenimiento 
 

 

 



Diferencias entre las Técnicas del Concreto y del 
Mortero 
Revista el Ingeniero Civil Nº 78 
 
Inspirado en el de Many Differences Between Concrete and 
Masonnry Technology de Beall  publicado en Architecture en abril 
de 1989 
 

 

 

Aditivos del Concreto 
Revista El Ingeniero Civil Nº 79 
 
Que significa aditivos 
Razones de empleo 
Clasificación 
Definiciones 
Aspectos técnicos y económicos en el uso y elección de los aditivos 
 

 

 
Suelo – Cemento Ensacado 
Revista El Ingeniero Civil Nº 80 
 
Definición del suelo cemento 
Materiales componentes 
Preparación del suelo cemento ensacado 
Aplicaciones del suelo cemento ensacado 
 
 

 

 
Estado del Arte de los Pavimentos de Concreto 
Compactado con Rodillo ( II ) 
Revista El Constructor Nº 64 
 
Ventajas y desventajas del concreto compactado con rodillo en 
diferentes países como  
Suecia 
España 
Japón 
Argentina 
Uruguay 
Chile 

 

 

Aditivos para Concreto 
Revista Costos Nº 38 
 
Antecedentes 
Precisiones 
Tipos 
Otras consideraciones 
Requisitos para que el concreto con el aditivo sea ensayado 
comparativamente con el de la referencia 
 

 

 
 



Evolución del Diseño de Estructuras de Concreto 
Armado ( III ) 
Revista ½ Medio de Construcción Nº 86 
 
Albañilería en las estructuras de concreto armado 

- Estructuras mixtas 
Proyectos de grado sobre concreto armado 

- Estructuras para colegios 
 

 

 
 

Refuerzos de Acero: Empalmes de Varillas 
Revista  ½ Medio de Construcción Nº 41 
 
Empalmes en tracción y en compresión 
Como asegurar si las varillas están fraccionadas o comprimidas 
Empalmes en vigas y losas continuas 
 
 
 

 

 

La Cohesión entre Acero y Concreto 
Revista  ½ Medio de Construcción Nº 39 
 
Anclajes en tracción y en compresión 
Anclajes con gancho 
Casos de fierros traccionados y de fierros comprimidos 
Recomendaciones para el diseño 
 
 

 

 
Albañilería de Concreto 
Revista Costos N 81 
 
Definición de albañilería de concreto 
Aplicaciones 
Ventajas 
Características 
 
 
 

 

 

El Estado del Arte en el Diseño Sísmico de Puentes 
Revista Concreto al Día Nº 29 ( En inglés ) 
 
Diseño 
Análisis de la metodología 
Análisis de la dinámica 
 
 

 

 
 



Puente sobre el rió Lerez en Pontevedra España 
Revista Concreto al Día Nº 29 ( En inglés ) 
 
Descripción general 
Características estructurales 
Problemas de la construcción 
 
 
 

 

 
 

El Concreto de Alta Resistencia 
Revista Concreto al Día Nº 28 
 
Ventajas del concreto de alta resistencia 

- Alta resistencia temprana 
- Alta plasticidad de la mezcla 
- Resistencia a la abrasión, desgaste y desgarramiento. 

 

 

 
 

Pavimentos Urbanos Sobrecapas Ultra delgadas de 
Concreta 
Revista Concreto al Día Nº 28 
 
Desarrollo del concepto 
Colocación de las sobrecapas 
Preparación previa a la colocación 
Ventaja competitiva 
Sobrecapas ultra delgadas de concreto en el ámbito mundial 
 

 

 

Las Resinas Epóxicas  en la Rehabilitación de 
Estructuras de Concreto 
Revista Concreto al Día Nº 28 
 
Aspectos generales 
Características físicas y químicas 
Las resinas epóxicas en la rehabilitación de estructuras de concreto 
Criterios del diseño estructural 
Anclaje de barras sujetas a tensión 
Conclusiones 

 

 

Resistencia Residual en el Concreto después de su 
Exposición a Temperaturas Elevadas 
Revista Concreto al Día Nº 24 
 
Efectos que puede producir la exposición a altas temperaturas el 
concreto armado 
 
 
 

 

 



Renacimiento Cuadrado: Estructuras de Concreto 
Armado para Mejorar una Ciudad 
Revista Concreto al Día Nº 24 
 
La arquitectura 
Proyecto arquitectónico 
Proyecto estructural 
 
 

 

 
Principales Modificaciones de la Norma ACI  318-99 
Revista Ingeniería Civil Nº 21 
 
Diseño sísmico 
Capítulo 21 del ACI cambia casi todo lo referente a empalmes 
mecánicos, soldados, pórticos especiales, refuerzo transversal en 
columnas 
 

 

 

Aditivos en la Industria de la Construcción 
Revista de Ingeniería Civil Nº 14 
 
Que son los aditivos 
Presentación y comercialización 
Aspectos técnicos y económicos 
Aditivos en concreto 
Usos y aplicaciones 
Clasificación de aditivos para concreto 
Fabricantes de aditivos para la construcción 
Modo de empleo 

 

 

Diseño Incremental de Edificios de Concreto Armado 
Revista de Ingeniería Civil Nº 12 
 
Resumen 
Procedimiento 
Trabajo de investigación 
Resultado de la investigación 
Conclusiones y recomendaciones 
 
 

 

 
Concreto Pretensado 
Revista de Ingeniería Civil Nº 12 
 
Descripción 
Aplicación de la idea de concreto pretensado 
Concreto pretensado en el Perú 
Porque tensar el concreto 
La corrosión y las estructuras de concreto armado 
Limitaciones del concreto pretensado 
Aspectos constructivos 

 

 



Patología del Concreto 
Revista de Ingeniería Civil Nº 16 
 
Concepto 
Concepto de la durabilidad y patología 
Ataque con congelación 
Ataques químicos 
Ataques por agua, gases y sulfatos 
Ataques por sustancias orgánicas 
Ataques por reacciones del agregado 
Ataques por desgaste superficial 
Ataques por altas temperaturas 
Ataques por radiaciones 
Corrosión 

 

 

Redistribución de Momentos en Vigas de Concreto 
Armado 
Revista de Ingeniería Civil Nº 6 
 
Generalidades 
Características generales y propiedades de los materiales 
Calculo de las capacidades resistentes 
Metodología del ensayo estático 
Resumen del ensayo 
Conclusiones y recomendaciones 
 

 

 

Muros-Pantalla de Concreto Armado 
Revista de Ingeniería Civil Nº 6 
 
Método de construcción de los muros pantalla 
Análisis de los muros pantalla 
Análisis comparativo calzadura vs. muro – pantalla 
Otras aplicaciones de los muros pantalla de concreto 
Conclusiones y recomendaciones 
 
 

 

 

Diseño Incremental de Edificios de Concreto Armado 
Revista de Ingeniería Civil Nº 12 
 
Generalidades 
Procedimiento 
Trabajo de investigación 
Resultado de la investigación 
Conclusiones y recomendaciones 
 
 
 
 

 

 



Evolución del Módulo de Deformación del Concreto y 
Aceleración del Cemento 
 Revista de Ingeniería Civil Nº 5 
 
Metodología 
Comportamiento de una sección de concreto reforzado en flexión 
Desplazamientos elásticos de elementos de flexión 
Conclusiones y recomendaciones 
 
 

 

 

Acreditación de los Laboratorios para Ensayos de 
Hormigón 
Revista española Hormigón Nº 49 
 
Breve información sobre los laboratorios acreditados por ENAC de 
España en el sector de la construcción,  trabajan en áreas como el 
cemento, productos cerámicos. Aceros, yesos, equipos sanitarios, 
piedras ornamentales, fuego, el hormigón y sus componentes. 
 
 

 

 

Reciclado de Hormigón y Aguas en las Plantas de 
Hormigón Comparativa entre Sistemas 
Revista española Hormigón Nº 49 
 
El reciclaje en la planta de hormigón 
Objetivo de los sistemas de reciclaje 
Funcionamiento del sistema de reciclaje 
Sistema de reciclaje perspectiva global 
Sistema tromel 
Sistema tornillo sinfín 
Sistema de Noria 
Equipos ensámblales  a los sistemas de reciclaje 
 

 

 

Muros  - Pantalla de Concreto Armado: Solución 
alternativa para Excavaciones profundas en la ciudad 
de Lima 
Revista El Ingeniero Civil Nº 103 
 
Método de construcción de los muros – pantalla 
Análisis de los muros pantalla 
Programa Sheetpile 
Programa Frew 
Análisis comparativo calzadura vs. Muro – pantalla 
Otras aplicaciones de los muros pantalla de concreto 
Conclusiones y recomendaciones 
 
 
 

 
 
 

 



Los Edificios de Concreto Ganan 
Revista Construcción e Industria Nº 121 
 
Sistema estructural 
Concretos de alta resistencia 
Consideraciones especiales 
Ventajas y desventajas de las estructuras de concreto frente a las de 
acero 
 

 

 
Mezcladora con pala de Descarga Móvil (FDD) 
Revista española Hormigón Nº 49 
 
Las mezcladoras planetarias de eje vertical utilizan en su mayoría 
una pala periférica con cola, para facilitar la descarga del hormigón. 
 
 
 

 

 

Pavimentos continuos de Hormigón desactivado 
Revista española Hormigón Nº 49 
 
Conceptos 
Sus ventajas 
 
 
 
 
 

 

 

Hormigoneras sobre Camión Liebherr  
Revista española Hormigón Nº 51 
 
Definición 
El transporte económico y eficiente del hormigón 
Hormigonera sobre camión 
 
 
 
 

 

 
Hormigón Autocompactible 
Revista española Hormigón Nº 49 
 
Descripción 
Conceptos de reología 
Creando un diseño de mezcla 
Aditivos especiales nueva generación para SCC 
Colocación y calidad del SCC, Mezclado y transporte del SCC 
Ventajas del SCC, Ensayos para hormigón autocompactible 
Coste comparativo del SCC, Acuerdo de confidencialidad del 
proyecto Brite SCC 

 

 



Técnicas Constructivas en Concreto Presforzado 
Revista El Ingeniero Civil Nº 123 
 
Descripción 
Definición y ventajas del concreto presforzado sobre el concreto 
armado 
Materiales a atizarse 
Concreto pretensionado 
Concreto postensionado 
Avances en la técnica del concreto presforzado 
Optimización del postensado en puentes 
Rehabilitación de puentes 
 

 

 

Construcción Compuesta de Acero y Concreto 
Revista El Ingeniero Civil Nº 81 
 
Generalidades 
Ancho efectivo colaborante en la construcción compuesta 
Momento nominal resistente de una sección compuesta 
Conectores de corte 
Especificaciones para el diseño de los conectores 
Diseño de los conectores de corte 
Deflexiones en construcción compuesta 
Vigas continuas 
Conclusiones 
 

 

 

Recomendaciones para la Construcción de estructuras 
de Concreto Armado con fisuración Controlada 
Revista El Ingeniero Civil Nº 81 
 
Objetivo 
Orígenes de la fisuración 
Control de la fisuración 
 
 

 

 
 

Problemas en el Concreto: Causas y Soluciones 
Cod. 693.54/I59-P 
 
Materiales para concreto, Aditivos 
Diseño de mezclas de concreto, Resistencia del concreto 
Manejo del concreto, Concreto endurecido 
Concreto bombeado, Concreto de agregado expuesto 
Reparaciones del concreto, Remoción de manchas en el concreto 
Supervisión y pruebas, La planta de concreto 
El reductor del concreto, Sugerencias útiles para el productor de 
concreto 
 

 

 
 



Compactación del concreto 
Cod. 693.54/I59 
 
Efecto de las propiedades de la mezcla en la compactación 
Métodos de compactación 
Compactación del concreto mediante vibrado 
Equipo para vibrado 
Cimbras 
Prácticas de vibrado recomendadas para la construcción en general 
Concreto estructural 
Concreto masivo 
Pisos, pavimento. Productos prefabricados 
Concreto de agregado ligero 
Concreto pesado 
Control de calidad y supervisión 
Compactación de muestras de prueba 
Mantenimiento de los vibradores 
Fuentes de información 
 

 
 
 
 
 

 

Productos Prefabricados de concreto 
Cod. 691.327/R54 
 
Consideraciones en el diseño del modelo 
Aspectos o métodos de colado 
Diseño de moldes – un ejemplo 
Construcción 
Materiales para los moldes y aditivos desmoldantes 
Concreto 
Acero de refuerzo 
Técnicas del colado 
Descimbrado 
Curado, manejo, detalles del molde e imperfecciones 
Acabado de superficies 
Moldes de concreto y plásticos vitro reforzados 
 
 

 
 
 

 

Concreto Armado I 
Cod. 691.330/O74 
 
Concreto armado 
Análisis, diseño, resistencia y serviciabilidad 
Flexión 
Losas armadas en un sentido 
Diseño de vigas con acero en tracción y compresión 
Diseño de vigas T 
Diseño al corte y tracción diagonal 
Adherencia, anclaje y longitud 
 
 

 

 



Manual de Supervisión de Obras de Concreto 
Cod. 691.330.6/G71 
 
El concreto 
La cimbra 
El acero de refuerzo 
Supervisión de obras 
 
 
 

 

 

El Concreto en la Obra Tomo III 
Cod. 691.32:69.056/I59 
 
Juntas de construcción 
Prueba de cubos de concreto 
Cimbras 
Concreto premezclado 
Concreto pobre  
Colado en clima frió 
 

 

 

 
Prefabricados de Hormigón 
Cod. 691.327/V65 
 
Definiciones 
Cemento Pórtland  
Normas y ensayos para cementos 
Áridos 
Normas y ensayos para los áridos 
Agua 
Hormigón fresco y ensayos 
Hormigón endurecido y ensayos 
Granulometría 
Hormigones ligeros 
Procedimientos de compactación técnica del hormigón Vibrado 
Confección del hormigón 
Prefabricados de hormigón 
 

 
 
 
 
 

 

Concreto Prácticas de Construcción 
Cod. 691.32/R54 
 
Planeación 
Cimbrado 
Dosificación, mezclado, manejo y colado. 
Acabado de las superficies 
Prefabricación 
Temas generales incluyendo los de serie 
 
 

 

 



Hormigón Armado 
Cod. 691.328.6/J54 
 
Cemento 
Dosificación del hormigón 
Preparación, puesta en obra y propiedades del hormigón 
Ensayos 
Control de calidad de las obras de hormigón 
Elementos especiales y zonas de discontinuidad 
Cimentaciones de hormigón armado 

 

 

Diseño de Concreto Armado 
Cod. 691.329/M79 
 
Fundamentos de diseño en concreto armado 
Resistencia a la flexión de secciones simétricas de forma cualquiera 
Evaluación del ancho de las grietas 
Diseño por fuerza cortante 
Cimentaciones 
Muros de contención 
Diseño sísmico de estructura de concreto armado 
Muros estructurales 

 

 

Fisuras y Grietas en Morteros y Hormigones 
Cod. 691.53+691.327/J68 
 
Fisuras debidas a las deformaciones 
Fisuras debidas a la retracción hidráulica o térmica 
Fisuras debido al entumecimiento o varias causas 
Remedios para las fisuras 
 
 

 

 

Supervisión de Obras de Concreto 
Cod. 691.328.8/P27 
 
Fundamentación del concreto y los materiales para su evaluación 
Supervisión y control de calidad del concreto  
 
 
 

 

 

Naturaleza y Materiales del Concreto 
Cod. 691.346(85)/R68 
 
Consideraciones generales 
Naturaleza del concreto 
Cementos y Agregados 
Aspectos del agregado sobre las propiedades del concreto 
Agua 
Aditivos y Adiciones 

 

 



Cales Cementos y Hormigones 
Cod. 741.693/D72 
 
Materiales de construcción 
Morteros y hormigones 
Pisos de hormigón 
Normas complementarias a las especificaciones anteriores 
Pliego de condiciones para la recepción de los aglomerantes 
hidráulicos en obras oficiales 
 

 

 

Tablas para el Cálculo Práctico del Hormigón 
Armado 
Cod. 691.328T/G28 
 
Fatigas del trabajo en el hormigón armado 
Esfuerzo cortante que absorben los estribos y hierros doblados 
Tabla de placas, de vigas de sección rectangular 
Tablas de vigas de sección rectangular función del momento 
máximo 
Tablas de pilares con armadura longitudinal, de zapatas de 
hormigón en masa yde hormigón armado 
Diagramas de vigas apoyadas, empotradas y continuas 
 

 
 
 

 

Manual de la Construcción con Concreto 
Cod. 691.329/W14 
 
Materiales para el concreto 
Propiedades del concreto 
Dosificaciones de las mezclas y pruebas 
Cimbra y apuntalamiento 
Dosificación, mezclado y transporte 
Concreto y técnicas especiales 
Sistemas de construcción de edificios 
Prácticas especializadas  
Concreto arquitectónico 
Reparación del concreto e inyección de grout  
 

 
 
 

 

Agrietamiento por Cambios Volumétricos en Muros 
de Bloques de Concreto 
Cod. 691:31.22/M14 
 
Cambios de temperatura 
Características del diseño 
Empleo de morteros débiles 
Casas de un solo piso 
Construcciones de varios pisos con muros de carga 
Construcciones con estructura de concreto 
 
 

 
 

 



Control del Concreto en Obra 
Cod. 621.329.5/R68 
 
Cemento 
Agregados 
Reactividad potencial 
Procesamiento y manejo 
Agregado pesado y liviano 
Agua 
Acero de refuerzo 
Encofrado 
Conductos y tuberías embebidos 
Concreto premezclado 
Mantenimiento y reparación 
Normas 

 
 
 

 

Curso para Operarios “Tecnología del Concreto” 
SENC/.691.32/M36 
 
Clasificación de los elementos 
Cementos Pórtland 
Compuestos principales 
Datos importantes de los cementos peruanos 
Concretos 
Juntas en el concreto 
Técnicas empleadas en las construcciones de concreto 
Codificación especial 

 

 

Tecnología del Concreto I 
SENC/.691.32/P45T 
 
Definición, características, clases, componentes 
Propiedades del concreto 
Proporcionamiento en obra 
Mezclado, transporte y colocación del concreto 
El curado del concreto 
Juntas en el concreto 
Glosario de términos 

 

 

Reglamento de las Construcciones de Concreto 
Reforzado (ACI 318-83) y Comentarios 
Cod. SC/.693.55 (094.7 )/159 
 
Generalidades 
Normas para pruebas y materiales 
Requisitos de construcción 
Requisitos generales 
Sistemas o elementos estructurales 
Consideraciones especiales 
 
 
 

 

 



Tecnología del Concreto: Eficiencia y Competitividad 
en la construcción 
Cod. SC/.691.328/G43 
 
Tecnología del concreto 
Aditivos 
Concreto masivo 
Concreto de alta resistencia 
Concretos estructurales ligeros 
Concretos para obras marítimas 
Concretos con fibras 
Conclusiones y comentarios 
 

 
 
 

 

Concreto Armado    -  Comentarios 
Cod. SC/.691.328/P45 
 
Requisitos generales 
Materiales 
Requisitos de construcción 
Requisitos generales 
Diseño 
Evaluación de estructuras 
Comentarios 
 
 

 
 

 

Características y Correcta Aplicación de los Diversos 
Tipos de Cemento 
Cod. 691.54/R48 
 
Definiciones más interesantes 
Clases de cementos: definiciones, composiciones 
Cementos con propiedades adicionales 
Cementos no estructurales, definiciones composiciones 
Identificación de los cimientos 
Principales características de los cementos 
Instrucciones prácticas relativas al hormigón 
Hormigones especiales 
 

 
 

 

Cemento Fabricación Propiedades Aplicaciones 
Cod. 691.54/K36 
 
El cemento como conglomerado en la técnica de la construcción 
Química del Clinker de cemento 
Propiedades físicas del cemento y del hormigón 
Influencia de los agentes naturales y de los derivados de la 
tecnología sobre el hormigón 
 
 
 

 

 



Teoría Elemental del Concreto Reforzado 
Cod. 691.328/F38 
 
Materiales y especificaciones 
Columnas con carga axial 
Análisis de las vigas por la teoría de la resistencia de ruptura 
Estudios de la flexión empleando las fuerzas de trabajo 
Esfuerzos cortantes – adherencia y tensión diagonal 
Proyecto de muros de contención  - DRU 
Vigas continuas  y losas reforzadas en una dirección empleando 
DUR 
Losas planas y tipos parecidos 
Columnas con carga excéntrica 
Zapatas de cimentación 
Análisis de estructuras: distribución de momentos 

 
 
 

 

Concreto Armado 
Cod. SC/.691.328 ( 083.74 )/P45 
 
Materiales 
Requisitos de construcción 
Requisitos generales 
Diseño 
Evaluación de estructuras 
Anexos 
 

 

 

Tecnología del Concreto 
Cod. 691.329/A11 
 
Concreto 
Cemento Pórtland 
Aditivos 
Propiedades del concreto 
Ensayos de laboratorio 
Problemas  
Curado del concreto 
 

 

 

Concreto Estructural 
Cod. SC/.693.56(094.8)/A49 
 
Generalidades 
Normas para ensayos y materiales 
Requisitos de construcción 
Requisitos generales 
Sistemas o elementos estructurales 
Consideraciones especiales 
Concreto estructural simple 
Apéndices 
 

 

 



Última generación de Controles para Hormigoneras  
(CSD) 
Revista española Hormigón Nº 51 
 
Funcionamiento del sistema 
Unidad de control 
Componentes del sistema TMP 
Bomba TMP 
Motor TMM 
Reductor TMG 
 
 

 

 

Control de Producción de Hormigón fabricado en 
Central 
Revista española Hormigón Nº 49 
 
Objeto 
Definición 
Materiales componentes 
Control de los materiales componentes 
Control y evaluación de ensayos 
Laboratorio de control de producción 
 
 

 

 

Ensayo de Testigos para la Determinación de la 
Resistencia del Concreto 
Revista Concreto al Día Nº 24 
 
Objetivos del ensayo de testigos para la resistencia 
Obtención de testigos 
Equipo de ensayo  
Métodos combinados con el ensayo de testigos 
Influencia de la armadura en el ensayo a compresión 
Corrección de compactación 
 
 
 

 

 

Tres Procedimientos para el Control de la Calidad del 
Concreto en la Obra 
Revista ½ de Construcción Nº 150 
 
Toma de muestras de concreto fresco 
Determinación del “Slump” de concreto 
Elaboración y curado de probetas 
Otras recomendaciones 
 
 
 

 

 



Evolución del Diseño de Estructuras de Concreto 
Armado ( IV ) 
Revista ½ de Construcción Nº 87 
 
Edificios con mayor o menor densidad de placas 
Edificios de pocos pisos con placas 
Edificios con muros portantes de albañilería y placas de concreto 
armado 
Techado para luces de 7 a 8 metros 
 
 

 

 

Estado del Arte de los Pavimentos de Concreto 
Compactado con Rodillo ( I ) 
Revista  El Constructor Nº 62 
 
Definición de concreto compactado con rodillo 
Materiales 
Diseño de la mezcla 
Propiedades 
Ejecución del pavimento 
 
 

 

 

 


